Propozycja I (badawcza)

Zakres badań

· Badanie lutów

· Potwierdzenie poprawności działania metody z WAL

· Opracowanie (propozycja) standardów

· Modyfikacja procesu lutowani

· Badanie wpływu drgań różnej częstotliwości i amplitudzie, dobór optymalnych częstotliwość dla danych materiałów, temperatur, etc.

· wyeliminowanie topników

· Koncepcja i wykonanie stanowiska pomiarowego pozwalającego na nowe rodzaje pomiarów (drgania etc.)

· Łączenie elementów w obecności drgań, które w normalnych warunkach nie mogą być lutowane (np. łączenie aluminium bez atmosfery ochronnej)

· Opracowywanie nowych gatunków lutów

· Pomiary przy pomocy testera w różnych zakresach temperatur, atmosfer etc.

· Badania krystalograficzne lutów

· Badania wytrzymałościowe złącz

· Badania odporności korozyjnej

Możliwości zgłoszenia grantu, terminy, etc.

· Projekt badawczy (całość lub część z powyższych propozycji)

Propozycja II (standaryzacja)

Zakres badań

· Badanie lutów

· Potwierdzenie poprawności działania metody z WAL

· Unifikacja techniki pomiarowej

· Opracowanie kryteriów przeprowadzania próby

Możliwości zgłoszenia grantu, terminy, etc.

· Grant badawczy – przygotowanie projektu normy

· Projekt celowy opracowanie i wdrożenie normy (wymagana współpraca, znacznie większe kwoty)

